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• Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha 
indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción. 

• La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición. 
• Este informe no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización por escrito de CIDEMCO. 

 
Nº INFORME SIMPLIFICADO 23099 FECHA EMISIÓN: 28 de septiembre 2009  

 Hoja 1 de 2 FECHA RECEPCIÓN: 15 de septiembre 2009 
 

 
 
 

REFERENCIA NORMA TÍTULO PROBETA VALOR HIDRÓXILO (OHV) 
mg KOH/ g muestra 

ÍNDICE HIDRÓXILO 
(OH) % 

1 227,65 6,83 

2 222,35 6,67 

3 230,79 6,92 

Media 226,93 6,81 

«BIOBASED 1701» 
Poliol Lote: 08-137-01-20 

UNE 53985-
1:2004 

Determinación del 
valor de hidroxilo 
y/o del contenido 

de hidroxilo 

Desviación 
estándar 4,27 0,10 

 
 

REFERENCIA NORMA TÍTULO PROBETA RESULTADOS 
(% Agua) 

1 2,20 

2 2,21 

3 2,09 

4 2,34 

5 2,21 

6 2,15 

Media 2,20 

«BIOBASED 1701» 
Poliol Lote: 08-137-01-20 

ISO 14897:2002 Determinación del 
contenido de agua 

Desviación 
estándar 0,08 

CLIENTE: POLIURETANOS AISMAR S.A.  SOLICITANTE: EVA EMBÚN  
     

DIRECCIÓN: Avda. del Castellar, s/n 
31550 RIBAFORADA (Navarra) 

      

REFERENCIA: 
 
MATERIAL ENTREGADO: 

BIOBASED 1701: Isocianato ref.: XH04980105, Poliol Lote: 08-137-01-20 
 
Poliuretano bicompoente 
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• Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha 
indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción. 

• La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición. 
• Este informe no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización por escrito de CIDEMCO. 

 

Nº INFORME SIMPLIFICADO 23099 FECHA EMISIÓN: 28 de septiembre 2009 

 Hoja 2 de 2 FECHA RECEPCIÓN: 15 de septiembre 2008 
 

CLIENTE: POLIURETANOS AISMAR S.A.  SOLICITANTE: EVA EMBÚN  
     

Avda. del Castellar, s/n DIRECCIÓN: 31550 RIBAFORADA (Navarra) 
      

 

REFERENCIA: BIOBASED 1701: Isocianato ref.: XH04980105, Poliol Lote: 08-137-01-20 

 

 

 

REFERENCIA NORMA TÍTULO PROBETA % NCO 

1 31,71 

2 30,93 

3 31,60 

Media 31,41 

«BIOBASED 1701» 
Isocianato ref.: 
XH04980105 

UNE 92120-1:1998 
Determinación del 

contenido de 
isocianato 

Desviación 
estándar 0,42 

 

 

 
 

  
MATERIAL ENTREGADO: Poliuretano bicompoente 

 
 
 

Blanca Ruiz de Gauna 
Resp. Tecnologías de Unión 
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